
Composición elemental (%) - Piezas #1 a #16 - sin imágenes ni procedencia

Ref Cu Ag Pb Fe Mn Ir Os Sn Sb Ni As Ti Ø mm Peso g Tipo

1 96.585 3.135 0.28 24.0 3.9 I

2 95.773 3.154 0.462 0.314 0.025 18.0 1.5 I

3 95.56 3.58 0.275 0.113 0.48 18.0 0.77 II A

4 94.78 3.099 0.34 0.243 1.54 20.0 1.74 II A

5 96.3 2.68 0.44 ND 0.32 0.04 0.24 20.4 1.73 II A

6 95.9 2.98 0.44 ND 0.3 0.04 0.31 21.5 1.45 II B

7 94.8 4.54 0.35 ND ND ND ND 20.3 1.73 I

8 93.8 4.64 0.71 0.06 0.44 ND 0.17 21.0 1.39 II nd

9 97.33 2.5 0.162 20.28 2.26 I

10 93.88 3.04 0.26 1.93 0.37 0.53 22.03 1.87 II A

11 95.3 3.62 0.92 0.15 20.42 1.54 I

12 93.88 3.08 0.31 0.28 2.45 20.57 1.46 II nd*

13 95.44 2.93 1.63 19.45 1.59 I

14 95.908 3.675 0.327 20.96 2.6 I

15 95.56 3.58 0.275 0.113 0.48 20.0 2.38 I

16 95.64 3.26 0.73 0.37 20.0 2.06 I

ND = No detectado | Ø = Diámetro | Valores en % en peso. Fuente: tablas originales limpias.


